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Température en “C
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C% [Mn% | Si% S% P% | Ni% | Cr% |Mo% | N, %
034 | 0,35 | 0.26 | 0,006 0,008 | 3,55 | 1,54 | 0.31 0,008
Austénitisé a850°C 30 mn Grosseur du grain : 9-10
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